ABDiagnostic

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE - AVANT REALISATION DE TRAVAUX
ULTERIEURS

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

8 INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : une salle de conférence

Cat. du batiment :

Nombre de Locaux :

Etage : 3éme étage

Numéro de Lot : NC

Référence Cadastrale : NC

Date du Permis de Construire : Non Communiquée

Adresse : 16 Rue Bonaparte 75006 PARIS - 6EME
Escalier :
Batiment :

Porte :

Académie Nationale de Médecine
16 Rue Bonaparte
75006 PARIS - 6EME

Propriété de:

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE
Nom : Académie Nationale de Médecine .
Documents remis : Aucun
Adresse : 16 Rue Bonaparte
75006 PARIS - 6EME is 3
" sl . Moyen_s_m|§ a Aucun
Qualité : Propriétaire disposition :

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : Académie Nationale de Médecine 3057
17.02.16 A

Le repérage a été réalisé le : 17/02/2016

Par : Annick BORDEREAU

N° certificat de qualification : 12-230

Date d'obtention : 16/10/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compeétences sont certifiées par :

abcidia

Date de commande : 09/02/2016

Date d’émission du rapport : 27/02/2016
Accompagnateur :
Laboratoire d’Analyses : Eurofins
.. 117 Quai de Valmy 75010
Adresse laboratoire : Paris

Numéro d’'accréditation :
Organisme d’assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d'assurance :

Date de validité :

Gan Assurance

091.425.026
31/05/2016

B&ACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise

Date d’établissement du rapport :

Fait 8 TRETOIRE (LA) le 27/02/2016

Cabinet : AB DIAGNOSTIC

Nom du responsable : Annick BORDEREAU
Nom du diagnostiqueur : Annick BORDEREAU

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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ABDEagnosﬂc

IEN concLusioN(s)

Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir
de 'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

]
3 Local E Elément Zone Matériau / Produit
7 petit couloir 3éme Mur Mur D plinthe + colle
8 1ére piéce 3éme Mur Mur D faience + colle
8 1ére piéce 3eme Sol Sol linoléum + ragréage
9 2éme piéce 3éme Mur Mur A plinthe+colle

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

[ Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

]Aucun
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AB Diagnostic

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante d’apres la liste C de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la santé
publique.

Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION I PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Toiture et étanchéité
Plaques ondulées. Plagues en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou
Revétements bitumineux d’étanchéité. bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...
2. Facades

Plagues, joints d'assemblage, tresses....
Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants
sous bardage.
Eléments en fibres-ciment.

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-
ciment), joints de dilatation.

Murs et cloisons. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux
Poteaux (périphériques et intérieurs). (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures
Cloisons légéres ou préfabriquées. intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux
Gaines et coffres verticaux. préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction

coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus

E?J?rr;isét charpentes (périphériques et (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
intérieures) P periphernta Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Panneaux et plaques.

Interfaces entre structures.
Gaines et coffres horizontaux.
Faux plafonds.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche,

Revétements de sol (I'analyse doit concemer chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement
chacune des couches du revétement). bitumineux des fondations.
Revétement de murs Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques

menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses,
manchons.

Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
électrogénes, convecteurs et radiateurs, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
aérothermes...

9. Installations industrielles

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

Fours, étuves, tuyauteries...

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.
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ABDiagnostic

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 17/02/2016

Le Repérage Amiante Avant Travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils
susceptibles de libérer des fibres d’amiante (96-98 Chapitre 1- Article 1 —Alinéa lII).

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d’y recenser les différents matériaux et
produits susceptibles de contenir de 'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux, les zones de
limmeuble objet des travaux ; conformément au Code de la Santé Publique (nouvelle partie réglementaire) Livre 3, Titre 3,
Chapitre 4, Section 2 et arrété du 22 aout 2002 en application de I'article R1334-27 des sondages et des prélévement destructifs
(selon les conditions de I'annexe 1 de 'arrété du 2 janvier 2002 et annexe A de la norme NF X46-020 du mois de Novembre
2002);

Un classement des produits et matériaux en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, etc, afin d’optimiser
l'intervention de I'opérateur du repérage ;

Lorsque 'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a 'opérateur de repérage d'attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements sont effectués afin de déterminer
par analyse un résultat d'essai spécifiant celle-ci.

Sens du repérage pour évaluer un local : | B

Description des travaux envisagés : travaux suite incendie

n RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

n RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET

JUSTIFICATION
o Local / partie - I

N d’immeuble Etage Visitée Justification Travaux
1 palier 3éme Oul Néant Concerné
2 Grand Couloir 3éme Oul Néant Concemé
3 sanitaire 3éme oul Néant Concerné
4 estrade 3éme oul Néant Concerné
5 salle de conferences 3éme oul Néant Concerné
6 bureau du président 3éme oul Néant Concerné
7 petit couloir 3éme Oul Néant Concemné
8 1ére piéce 3eme Qul Néant Concerné
9 2éme piece 3éme Oul Neant Concerné
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ABDiagnostiC-

[ DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE ]
3 Local / Parti 5
b1 ocal / Partie o Elé .
S o= ément Zone Revétement
by d’immeuble f&
z
1 palier 3eme Murs Murs A, B, C, D Platre
1 palier 3éme Sol Sol Parquet bois
1 palier 3éme Plafond Plafond Platre
2 | Grand Couloir | 3¢me Murs Murs A, B, C, D platre bois
2 | Grand Couloir | 3¢me Sol Sol Parquet bois
2 | Grand Couloir | 3éme Plafond Plafond Platre
3 sanitaire 3éme Murs Murs A, B, C, D Platre
3 sanitaire 3eme Sol Sol Carrelage
3 sanitaire 3éme Plafond Plafond Bois
4 estrade 3éme Murs Murs A, B, C, D Platre
4 estrade 3éme Sol Sol Bois
4 estrade 3eme Plafond Plafond Platre
5 Sa!le de 3éme Murs Murs A,B,C, D platre bois
conférences
5 salle de 3eme Sol Sol Parquet bois
conférences
5 salle de 3eme Plafond Plafond Platre
conférences
g | bureaudu |, Murs Murs A, B, C, D platre bois
président
g | bureaudu | .. Sol Sol Parquet bois
président
g | bursaudu .. Plafond Plafond Platre
président
7 petit couloir | 3eme Murs Murs A, B, C, D Platre
7 petit couloir | 3éme Sol Sol Carrelage
7 petit couloir | 3éme Plafond Plafond Platre
8 1ére piéce 3éme Murs Murs A, B, C, D Platre
8 1ére piéce 3eme Plafond Plafond Platre
9 2éme piéce 3éme Murs Murs A, B, C, D Platre
9 2éme piéce | 3éme Sol Sol Carrelage
9 2éme piéce | 3éme Plafond Plafond Platre
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR
Néant
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE
Neéant
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AB Diagnostic

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.
T o g2 | st
[ : © 0 EE
o Local / partie o a sl . £2 65 : -
o_, d’immeuble g Elément Zone Matériau / Produit Z g £ 2 Critére de décision
z & E g
k-]
sanitaire 3éme Mur Mur A faience + colle ZH
7 petit couloir | 3éme Mur Mur D plinthe + colle 123139' Résultat d'analyse
8 1ére piece 3eme Mur Mur D faience + colle 123? & Résultat d'analyse
8 1ére piéce 3éme Sol Sol linoléum + ragréage 123? & Résultat d'analyse
9 2éme piéce 3éme Mur Mur A plinthe+colle 123;10' Résultat d'analyse
| Présence l A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante
COMMENTAIRES
Les carrelages au sol ne sont pas concernés par les travaux de réfection
Rapport N° : Académie Nationale de Médecine 3057 17.02.16 A 714
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Rapport N° : Académie Nationale de Médecine 3057 17.02.16 A 8M4

ABpiagnostic
1 impasse e ls Gare - 77510 La Trétolre
Téléphone : 01 64 04 83 68 - Portable : 08 76 23 00 18
2] ab.diagnostic@wanadoo.fr

RCB 53786681300018 Meeux - NAF 71208 ~ TVA FR 234 898660 71

CONSTAT AMIANTE



“7  ABbpiagnostic [

 I—

ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D’ANALYSES

i% curofins

Hyzione du Balunent

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-18-LH-012137-01 Wersion du : 2502/2016 0800 Page 111
Dossier N* : 16H004545 Date de réception :Z202/2016
Référsnce dossier: 203835 - Acadiémie de Médiecine
Echantillon N* - 13HD04848-001
Référence Schantiion.  N° 1 - Piéce 1 - Mix D - Faience + colle
P R =
Couche 1
Description visuelle Matériau dur de type camsiage. fa {bianc) ;. materiau dur de
y type ciment-colle (beige) : matériau de type peintura (beige)
Traitement de l'échantilion Mummtmmaw

={Nnod 0 S TiD+0 DOL U 3t = glet O 3 i -_"_-.‘_ = =4 X -
Microscopis Electronique a Tr issicn (MET) rezlisee selon les parties pertinentes de la NFX 43050
ND : Les Informations da (ragabilie sont dsparibiss sur deamande
NE WMmeummmmmm far coudne de lecartion EInEmis par e derandeur. Des
compesants Stcrils simutanement dans ure MEME couctie Wt pas pu fais foojet de prises dessal sépardes pour 'amalyse
L3 regroauction e o8 document mmmnmmtm1mq Le précent Mppon Me CoNCeTE que les objets
sourmis a'essal. Seules certanes presialions rapportees dans o docueme t sont par Faccyedtation. Biss sond iientiMées par e symbaie =
et )
Estells Piquet
Chel’ de serulce
<ofrat
pour v S e e Framme

17, s de Vetry ACEHEDATATI
F-75010 Parts, FRANCE [
TR +33 1 40 37 [ 03 - Fa: 30 140 I7 15 12 - She 'Aet: wwn.cunfie Thed Fortibe Sagrvbie wr
SAS ou capits de 3 944 155 € RCB Paris 529291 312 TWA FRID 529 235 912 APE 71208 w—.cotmct

ESSAIS
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Hygitng du Balment

AR DIAGNOSTIC
Madame Annick BORDEREAU
1 impasse de la Gare
77510 LATRETORE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-18-LH-012138-01 Version du : 2502/2018 08:08 Page 11
Dossier N* ; 18HD04345 Date de réception 22022018
Référence dossier : 200835 - Acadimie ds Médscine
Echantilion N° - 16H004842-002
Référance échantiion:  N°2 - Piéce 1 - Sdl - Lino + ragréage
Paramétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matssiau souple de type revétement de sol (gris) (bleu)
Traitement de l'echantilion Calonation et attague acide [methode inteme de tramtemsant)
Nomire de préparations 1
' Résultat de l'analyse par MET Fibres d"amiante non déteclées
Couche 2
Descrption visuslle Matiriau de type colle (jaune) : mat@nau semi-dur de type
ragreage (gris)
Traitement de f&chantiion Calcination 2t attaque aoide {methode inteme de traitement)
Nomibrs de préparations 1
' Résultat de l'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées

Eﬂcﬁma ransmmession (MET) ‘. mhmm&fammm

NB: uslmmmmmwm
NB - Sauf imymation CIiEe SN C8 f3pport, € abaratoke eMectiue une TaYSE Couche Far cauhe o8 fecnantiion Fansmis par e demandeur. Dee
COMpOEINtS GEclEs SiMuUtanémant Gans Une m3M couche ront pas pu faive foojet de prises dessal separses pour analyse.

La mgroauction de o2 gocument rMest aunnsés que stus 52 fomme Mmegraie. i comporis 1 pagefs). Le présant mappan ne concams que ies ab|els
woUmis 3 'essal Seules centanes prslIlons ApPoMEes dans ce document sont oouvertes par | coréditation. Siles sord IdeniMees par le symboie ©

<ofrac
Evline Angiycos pow is Blitment Te d Franse
W7, Qual de Vdimy ATRELITATION
FTS010 Prts, FRANCE W
THi: +33 1 408 37 (3 03 - Foc +33 1.401 37 1512 - Site ‘At anew.cunifig. Sthdb Furtis cproksn mr
BAD sucpis 0e 3844 155€ RCS Paris 522 293912 FuA FRIC 529 250 992 APE 11208 [ = t<SATS
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Hyzicne du Bdlioent

AB DIAGNOSTIC
Madame Annick BORDEREAU
1 impassa de s Gare
77510 LA TRETOIRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rappont d'analyse - AR-18-0LH-012139-01 Version du - 2502/2015 05:08 Page 11
Dossier N* : 16H004543 Date de réception 22022018
Référence dossier 203835 - Académie de Médecine

Echantilion N - 16H004843-003
Référence échantiion:  N* 3 - Petit couloir - Mur D - Plinthe + colle

Paramétres Resultats
Couche 1
Description visuelle Mazériau dur de type cammelage, faience (blanc) | matériau dur de
type ciment-colie (gris) ; materiau semi-dur de type enduit (bianc)
Traitement de l'echantillon Calcination et attaque acde (méthode inteme de traiterment)
Nomibre de préparations 1
*  Résultat de Fanalyse par MET Fibres d'amiants non détecises

mmaTmmmmbmhﬁMﬁbmmm

m mlmumdmmﬂwmm
NE : Sauf infurmalion conirake SUF o2 AP0, '@ laboratoks effechie une anayss couche par couche de fechanton ansmis par e demendewr. Des
composants CEcs SMutINemEnt SaTs Une mams couchs ont pas pu faie Todjet de prses dessal SA0arées POUN 'aralyse.
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Hysieno du Halument

AB DIAGNOSTIC

Madame Annick BORDEREAU
1 impasse de I3 Gars

77510 LATRETCIRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rappon d'analyse : AR-16-LH-012140-01 Version du : 250272018 0808 Page 11

Dossier N* : 10H004548 Date de réception (22022016

e St - Acadimie de Midec

Echantilion N° - 16H004843-004

Référence échantiion:  N' 4 - R42 - Pigce - Mur A - Flinthe + collie
Paramétres : Résultats

Couchs 1
Description visuelle Matriau dur de type camslage. Gience (blew) : maténau dur de

type ciment-colle (gris) : maténiau semi-dur de type enduit (bianc)
Traitement de l'schantilion Calcination et attaque acide (methode inteme de raitement)
Nombre die préparations 1
*  Reésultat de Fanalyse par MET Fibres d"amiante non déteciées

m%m‘ pour la recherche guslitative des fibres d'amiante dans fes matériaux -
Microscopie Electronique 3 Transmission (MET) réalisee seiion les parties pertinentes de |a norme NFX 43-050
NE | Las \miormialions deé racabillis sont deparibles s demande

NB : Saull hfomation contraie sur ce apor, e laborabore eMiEctue une JMase couche par souche de Nechantion Sansmis paris demandeur. Des
COmPCSANts Céots SMULANEMENt GaNS UNE MM COULhE MOt pas pu T3 foojet de prises dessal sepantss pour laiyse.

L3 segmauction o o2 gocument Mest JulDItEés que sous 53 Tomms (negrais. I Compone 1 pageis). Le present mappor NE concame que Jes abjels
SourTis 3 'essal Seules certanes prestalions rEpporees dans ce JCCUMENT SOMT COUVENES pir 1 3coreditation. Siles sort lEenimess par le symbole
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ATTESTATION(S)
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RESPONSABIUILE COIVIEE PROFESSIONNEL LE
DES EXPERIS EN DIAGNOSTIC FPECHNIOU EIMMOBILIER

ATTESTATION DUASSURANCE

Spaene o Vsnranee AN ANST K ANCE S DN ot be Secos S o
Netry TASEY PARIS 1 DIEN GR anteate qas

AB DIAGNOSTIC
e = AE T

N inE L~ (L ~df
ts 6H TS w b
NO1 425026 b ) oontcrosanne g ol
PIC AR garantossane fa Rosponsabyiire &g
e {a . il Joo svs an vty X8 L ) ° 9

lu preseaty siteststion ost valablc o 01062018 au 31 05 2016 3 24 heures

GAN ASSU‘?;A:)CE% Ganer
 manrre #EBNTE MR pn
R 2

Rapport N° : Académie Nationale de Médecine 3057 17.02.16 A 13/114

ABpiagnestic
1 impasse de la Garte - 77510 La Trétoire
Téléphone : 01 64 04 93 55 - Portable : 06 76 23 00 18
[} ab.diagnostic@wanadoo.Ir

RCS 52785881300018 Meaux - NAF 71208 - TVA FR 234 898 650 71

CONSTAT AMIANTE



% ABpisgnastc

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

La certification de competence de personnes physiques
est attribuee par ABCIDIA CERTIFICATION a

BORDEREAU Annick
sous le numero 12-230

CextlE @@ rtilCs S QOIS (6% S0 IRE 0@ OO aOs st e oIeE 5 Ko 5y

[ v’- 1 Amante Prise d'effet 16/10/2012 Vahdite  15/10/2017
. " | "- ':A: S L A e'r-r‘r“ ,"....,'.'l;,” .:;‘ u,';n ,v“:,_ ’,.‘»_- ‘,,"[ ;I- S SR TS T STATR 1R Tes e i ol 2 LR
[\/ | DPE Prise d'effet - 21/11/2012 Valdite : 20/11/2017
[\/ 'I Gaz Prise d'effet - 21/11:2012 validite : 20/11/2017
Prise deffet 12/09/2012 Validite : 11/09/2017
WIS T e i (8 R T R LIRS .

AN TR RO P (e T E I SN AT S SRS T T o TP PR PR P B S YR TOR D
[ e e LT LU L PR T R S I P S KR T Ve W S v

ERIESSTIE T e

T Lt @ 1k T e e e BT

[i] Electricite Prise d'effet : 03/11/2014 Validite 02/11/2019

Bt BB hatiin it e Ctlennem e ezt byt 1
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S MR S ATt e e FTaE AP N el LA

Véranique DELMAY
Gestiotnaire ges cethes

e
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- ey

Le manuen des dates do valichle Menhionrees c-dessis o5t conddionne a la Dorne eaocubon des operalons de sutveliance
Cerihcator dehvree selor le disposiif pamiculier de certifcaun de diagnosixe immobiker PRO 06
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